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Протокол № КД 26.03/1 от 26.03.2026 г.  

по результатам измерения твердости 
 

Общая информация 

Заказчик ООО «Метиз Производство» 

Основание для проведения 

испытаний 
Заявка ООО «Метиз Производство» от 05.03.2025 г. 

Сведения об отборе образцов 

Образцы предоставлены Заказчиком. 

Испытательная лаборатория не осуществляла отбор образцов и 

не несет ответственность за стадию отбора образцов. 

Полученные результаты относятся к предоставленному 

Заказчиком образцу. 

Объект контроля Втулка 

Вид и метод контроля Твердость по шкале Роквелл (шкала HRC) 

Нормативная документация 
ГОСТ 9013-59 «Металлы. Метод измерения твердости по 

Роквеллу» 

Общее описание метода 

Сущность метода заключается во внедрении в поверхность 

образца (или изделия) алмазного конусного (шкалы А, С, D) или 

стального сферического наконечника (шкалы В, Е, F, G, H, К) 

под действием последовательно прилагаемых усилий 

предварительного F0 и основного F1 усилий и в определении 

глубины внедрения наконечника после снятия основного усилия 

(F1). 

Дата и место контроля 

25.03.2026 г. Лаборатория разрушающих испытаний ООО «НТЦ 

«Экспертиза».  

Фактический адрес лаборатории: 141737, Российская 

Федерация, Московская область, г. Лобня, ул. Борисова, д.14, 

к.2, офис 7Н 

Средства контроля 
Твердомер стационарный универсальный мод. HBRVU-187,5, 

зав. № 0327. Рег. № 37518-08 

Свидетельство о поверке 
№ С-ДДЭ/30-04-2025/430281504 до 29.04.2026 г. 

(см. Приложение 3) 

Методика поверки ГОСТ 8.398-80 

Абсолютная погрешность ± 2,0 HRC 

Свидетельство об 

аккредитации лаборатории 
№ ИЛ/ЛРИ-02653 (см. Приложение 2) 

Действительно С 09.08.2024 г. до 09.08.2029 г. 
 

Наименование образца Измеренное значение, HRC 
Среднее значение 

твёрдости, HRC 

Образец № 1.  

Втулка 

1 2 3 4 5 
55,8 

55,6 56,4 55,5 55,1 56,6 

 

Примечание: 

Фотографии процесса проведения измерений представлены в Приложении 1. 
 

Специалист II уровня 
Квалификационное удостоверение № НОАП-0034-1895 
Действительно до 02.2029 г. (см. Приложение 4) 

 
 

М.А Полковников 

 

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-430281504
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Приложение 1 

к протоколу № КД 26.03/1 от 26.03.2026 г.  

 

Фотографии процесса проведения измерений 
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Приложение 2 

к протоколу № КД 26.03/1 от 26.03.2026 г. 

 

Свидетельство об аккредитации ЛРИ 
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Приложение 3 

к протоколу № КД 26.03/1 от 26.03.2026 г.  

 

Свидетельство о поверке 
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Приложение 4 

к протоколу № КД 26.03/1 от 26.03.2026 г.  

 

Копия квалификационного удостоверения специалиста 

 

  
 

 

 

 

 

 

Конец протокола 

 


